eS®

Analyse 3D de matériaux polyphases
reconstruits par tomographie FIB
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X-ray Tomography/Microscopy
Mechanical Serial Sectioning

(méso-tomographie)

3D-Atom Probe/LEAP _

Volume of Material Analyzed
{10nm)® (100nm)® (1pm)® {10 pm)® {100 ym)y (Tmm)® (10mm)®

0.1nm 1nm 10nm  100nm  1gm  10pm  100pm 1mm

Approximate Voxel Dimensions
Techniques de reconstruction 3D
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Dépot de Pt protecteur Dégagement de la zone d'intérét Définition de la surface d’'intérét

Echantillon imprégné et poli

10 pm

_ Alignement et
Reconstruction 3D superposition des images Image MEB

(L2 : [10-100] nm)
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Resol :10*10*100: 27 Mo

Resol 10*10*10 : 272 Mo
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Labelling des 3 phases (label Voltex)
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Thresholding (chacune des 3 phases)

SurfaceGen ; Surface view

1 phase 3 phases
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phase densité
| > gris 39 %
Quatification / Measure 3D / Volume 3d vert 46 %
jaune 15 %
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